Семинарно упражнение №2
Таблици за семинарното упражнение за 

Табл. 1.Опитни данни, съдържащи стойностите на количеството паста (х) и степента на проникване (у)

	№
	Дата
	х
	у
	№
	Дата
	х
	у

	1
	11.04
	230
	0,90
	14
	12.04
	184
	0,76

	2
	11.04
	136
	0,61
	15
	12.04
	205
	1,06

	3
	11.04
	282
	1,09
	16
	12.04
	223
	0,94

	4
	11.04
	212
	0,87
	17
	12.04
	239
	0,99

	5
	11.04
	271
	0,98
	18
	12.04
	147
	0,70

	6
	11.04
	228
	0,97
	19
	13.04
	213
	0,93

	7
	11.04
	137
	0,65
	20
	13.04
	136
	0,45

	8
	11.04
	217
	0,93
	21
	13.04
	224
	0,94

	9
	12.04
	187
	0,88
	22
	13.04
	256
	1,01

	10
	12.04
	241
	0,92
	23
	13.04
	171
	0,91

	11
	12.04
	206
	0,76
	24
	13.04
	296
	1,05

	12
	12.04
	144
	0,67
	25
	13.04
	201
	0,61

	13
	12.04
	232
	0,98
	26
	13.04
	182
	0,74


Табл.2. Опитни данни , съдържащи стойностите на количеството смола (Х) и относителното увеличаване на вискозитета на паста за дебелослоен ситопечат

	№
	Вид смола
	Х
	У
	№
	Вид смола
	Х
	У

	1
	А
	8,5
	482
	16
	А
	9,6
	518

	2
	А
	11,3
	531
	17
	А
	11,8
	536

	3
	А
	10,4
	525
	18
	А
	10,0
	520

	4
	А
	9,2
	490
	19
	В
	11,5
	516

	5
	В
	12,0
	516
	20
	В
	10,8
	492

	6
	В
	10,8
	495
	21
	В
	8,5
	455

	7
	В
	10,6
	486
	22
	В
	10,5
	480

	8
	В
	8,2
	465
	23
	А
	10,6
	520

	9
	А
	9,8
	520
	24
	А
	9,5
	492

	10
	А
	11,0
	545
	25
	А
	11,2
	543

	11
	А
	10,8
	530
	26
	А
	9,8
	510

	12
	А
	8,0
	491
	27
	В
	11,2
	502

	13
	В
	8,8
	474
	28
	В
	8,0
	450

	14
	В
	10,2
	502
	29
	В
	9,8
	475

	15
	В
	9,5
	493
	30
	В
	10,4
	470


